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	R02-17

	Кореньков В.И., Силкин А.В., Устинов В.В., Шутов С.А.  Комплекс детонационного напыления «гром» (опыт внедрения на ремонтных предприятиях).  ОАО «НовосибирскНИИхиммаш»,  Новосибирск,  Россия 
	R02-18

	Затока А.Е., Борисов В.Н.  Использование покрытий из гибких шнуровых материалов для работы в экстремальных условиях.  ООО «СП Техникорд»,  Люберцы,  Россия 
	R02-19

	Клюев О.Ф., Каширин А.И.,  Буздыгар Т.В.,  Шкодкин А.В.   Устранение дефектов алюминиевого литья и повреждений деталей автомобильных двигателей с помощью оборудования ДИМЕТ®. Обнинский центр порошкового напыления, Обнинск,  Россия 
	R02-20

	Новосёлов А.В. Восстановление втулок цилиндров дизелей плазменным напылением. СКТБ «Техплазма»,   Москва,  Россия 
	R02-21

	Киселёв Л.А., Конкин В.А., Киселёв А.А.  Комбинированный способ ремонта коленчатых валов. ТОО «Ремплазма»,  Петропавловск,  Казахстан 
	R02-22

	Киселёв А. Л.,  Конкин В. А., Киселёв Л. А.  О повышении моторесурса молотковых бил углеразмалывающих мельниц.  ТОО «Ремплазма»,  Петропавловск,  Казахстан 
	R02-23

	Киселёв Л.А., Голыш В.И.  Плазменный резак с магнитной стабилизацией дуги. ТОО «Ремплазма»,  Петропавловск,  Казахстан 
	R02-24

	Ордин В.В. Порошковые проволоки и сварочное/наплавочное оборудование компании «WELDING ALLOYS Ltd», Великобритания.  ЗАО «Вэлдинг Эллойс»,  Санкт-Петербург,  Россия 
	R02-25

	Хмелевская В.Б., Хамзин Р.М., Володин В.И.  Технология  газотермического (плазменного) напыления при изготовлении и восстановлении подшипников скольжения. Санкт-Петербургский государственный университет водного транспорта,  Санкт-Петербург,  Россия 
	R02-26

	Бутаков Б.И., Удодов А.Т.  Упрочнение зубьев шестерен и витков червяков зубчатых передач с модулем более 10 мм с помощью поверхностного деформирования. ОАО «Николаевский глиноземный завод»,  Николаев,  Украина 
	R02-27

	Бутаков Б.И., Удодов А.Т.,  Довганюк С.И., Власов П.Е.,  Великоречанин А.В.  Электрогидравлическая очистка деталей и узлов изделий от технологических отложений. ОАО «Николаевский глиноземный завод»,  Николаев,  Украина 
	R02-28

	Калашников В.А.  Прогрессивные технологии ремонта трубопроводной арматуры и оборудование для их осуществления. ООО ПТП "Промкомплект-Сервис", ООО "Абрис",  Пенза,  Россия 
	R02-29

	Медведев С.В. Построение сквозных компьютерных технологий конструктивно-технологического проектирования сварных конструкций общемашиностроительного назначения.  Институт технической кибернетики НАН Беларуси,  Минск,  Беларусь 
	R02-30

	Атрощенко В.В., Бычков В.М., Медведев А.Ю.  Повышение эффективности охлаждения горелок для аргонодуговой сварки. Уфимский государственный авиационный технический университет,  Уфа,  Россия 
	R02-31

	Иванов Н. Ю.  Пропан-бутановая наплавка.  Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия,  Санкт-Петербург,  Россия 
	R02-32

	Светухин В.М. Электроискровое упрочнение с использованием установки UR–121.  ООО "Ремкомплект",  Санкт-Петербург,  Россия 
	R02-33

	Николенко С.В., Коваленко С.В.  Новые установки механизированного и ручного электроискрового легирования. Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН,  Хабаровск,  Россия 
	R02-34

	Буров И.В.,  Рязанцев С.С.,  Тильте К.Л.  Вакуумно-дуговые покрытия для инструмента: применение и перспективы развития.  «РОЗТИ», Санкт-Петербург, Россия,  «SPP»,  Тампере,  Финляндия 
	R02-35

	Бойко В.М.  Использование магнитной обработки для повышения эксплуатационных характеристик инструмента. Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение,  Комсомольск-на-Амуре,  Россия 
	R02-36

	Пинус И.Я. Проблемы, возникающие при восстановлении, ремонте машин и технологического оборудования бывшего в употреблении.  ЗАО Научно-производственный центр «Триботехника», Санкт-Петербург,  Россия 
	R02-37

	Стукач А.В., Башкарев А.Я., Букреев В.В.  Оптимизация режимов нанесения антифрикционных покрытий из дисперсных полиамидов. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,  Санкт-Петербург,  Россия 
	R02-38

	Стукач А.В., Чулкин С.Г.  Использование известных дисперсных металлополимерных материалов для антифрикционных покрытий. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,  Санкт-Петербург,  Россия 
	R02-39

	Чулкин С.Г., Стукач А.В. Оптимизация триботехнических свойств антифрикционных покрытий из полиамида. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,   Санкт-Петербург,  Россия 
	R02-40

	Головин В.А.,  Ильин А.Б.,  Горисов А.Н.  Отечественные материалы БЛАСТОКОР®, ВИКОР®, МЕТАКОР® и технология ВИКОР®-тт для ремонта, восстановления и противокоррозионной защиты.  ВНИИК,    НПО «Рокор»,  Москва,  Россия 
	R02-41

	Панфилов А.В. Опыт использования литых антифрикционных композиционных материалов на алюминиевой основе для ремонта технологического оборудования, деталей автомобильной и дорожно-строительной техники.  Владимирский государственный университет,  Владимир,  Россия 
	R02-42

	Нахимович Е. Влияние присадок к маслам на износостойкость опор качения.  Политехнический институт,  Белосток,  Польша 
	R02-43

	Нахимович Е. Стенд для исследования износостойкости и долговечности игольчатых подшипников.  Политехнический институт,  Белосток,  Польша 
	R02-44

	Рябинин Н.А.  Физико- и механохимические свойства твердых поверхностей, модифицированных фторсодержащими поверхностно-активными веществами. ООО «Леотек», Санкт-Петербург,  Россия 
	R02-45

	Холопов Ю.В. Безабразивная ультразвуковая финишная обработка металлов – технология  XXI  века.  Северо-Западный заочный государственный технический университет,  Центр ультразвуковых технологий,  Санкт-Петербург,  Россия 
	R02-46

	Холопов Ю.В., Лазарев С.Ю.  О возможностях использования геоминералов и ультразвука в станкостроении. Центр Ультразвуковых Технологий,  Санкт-Петербург,  Россия 
	R02-47

	Холопов Ю.В. О некоторых особенностях безабразивной ультразвуковой финишной обработки металлов.  Центр Ультразвуковых Технологий,  Санкт-Петербург,  Россия 
	R02-48

	Соснин Н.А.,  Тополянский П.А.,  Ермаков С.А.  Многократное повышение стойкости инструмента, штампов и прессформ методом финишного плазменного упрочнения. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,  НПФ «Плазмацентр»,  Санкт-Петербург,  Россия
	R02-49

	Белов Ю.М.,  Бобриков А.Л., Кучерова М.И.   Электроды  нового  поколения  марки УОНИ-13/Н1-БК(М) – заменители  кобальтового  стеллита  В3-К. Санкт-Петербургский государственный институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ),   ЗАО «Электродный завод»,  Санкт-Петербург,  Россия
	Т02-01

	Белов Ю.М.,  Бобриков А.Л.,  Кучерова М.И.   Новые  электроды  с  целлюлозным  покрытием и  результаты  их  опытно–промышленной  проверки. Санкт-Петербургский государственный институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ), ЗАО «Электродный завод»,  Санкт-Петербург,  Россия
	Т02-02

	Ермаков С.А. Плазменная наплавка. Технология и контроль качества. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,  Санкт-Петербург,  Россия 
	Т02-03

	Окладников С.И.,  Салохин А.В.,  Усатый А.В. Оборудование  для  электродуговой  металлизации.  ООО «Веха»,  Комсомольск-на-Амуре,  Россия 
	Т02-04

	Петров С.В.,  Сааков А.Г. Полуавтоматическая  линия  для  восстановления  тяжелонагруженных  коленвалов. НПП «Топас»,  Киев,  Украина 
	Т02-05

	Петров С.В.,  Сааков В.А. Установка  сверхзвукового  плазменного  напыления. НПП «Топас», Киев,  Украина 
	Т02-06

	Петров С.В., Сааков А.Г. Плазменное  поверхностное  упрочнение.  НПП «Топас»,  Киев,  Украина 
	Т02-07

	Соснин Н.А.,  Христофис Б.О.,  Ермаков С.А.  Выбор  и  оптимизация  процессов  плазменного  поверхностного  упрочнения. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург,  Россия 
	Т02-08

	Ильющенко А.Ф.,  Гущин В.И.,  Юркевич С.Н.  Разработка  технологии  восстановления  деталей  авиационной  техники. НИИ ПМ с ОП,  Минск,  558 АРЗ,  Барановичи, Беларусь 
	Т02-09

	Тополянский П.А.,  Соснин Н.А.  Технологический  аудит  процессов  нанесения  покрытий  и  упрочнения. НПФ «Плазмацентр»,  Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург,  Россия
	Т02-10

	Тополянский П.А.,  Соснин Н.А.  Методология  разработки  технологических  процессов  нанесения  покрытий  методами  газотермического напыления,  применяемая  в  НПФ  «Плазмацентр».  НПФ «Плазмацентр»,  Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург,  Россия
	Т02-11

	Петров Г.К., Тополянский П.А. Изготовление  прессовых  и  литьевых  форм  плазменным  напылением  порошковых  материалов. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, НПФ «Плазмацентр»,  Санкт-Петербург,  Россия
	Т02-12

	Константинов В.М., Пантелеенко Ф.И. Концепция  синтеза  экономно-легированных  защитных  слоев  из  диффузионно-легированных  сплавов. Полоцкий государственный университет,  Новополоцк,  Беларусь 
	Т02-13

	         Мруз В.В. Влияние  геометрических  и  физико-механических  свойств  прецизионных  деталей  на  их  безотказность. Министерство сельского хозяйства РФ,  Москва,  Россия 
	Т02-14

	Черепанов А.Н. Ресурсосберегающая  технология  ремонта  топочных  камер  технологических  установок. ЗАО «Генеральная энергетическая строительная компания»,  Санкт-Петербург,  Россия 
	Т02-15

	Черепанов А.Н. Решение проблемы  ресурсосбережения  в  ходе  проведении  плановых  ремонтов  технологического  оборудования. ЗАО «Генеральная энергетическая строительная компания»,  Санкт-Петербург,  Россия 
	Т02-16


3. МАТЕРИАЛЫ 5-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ-ВЫСТАВКИ, ПРОХОДИВШЕЙ 8-10 АПРЕЛЯ 2003 г.
	        Соснин Н.А., Ермаков С.А., Тополянский П.А., Христофис Б.О. Выбор   оптимальных  плазменных  технологий  ремонта,  восстановления  и  упрочнения. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, НПФ «Плазмацентр»,  Санкт-Петербург, Россия
	R03-01

	        Белоусов Ю.В. Теоретические основы тепловых расчетов для  сварочных и родственных технологий при высокой плотности потока энергии поверхностных источников. Приазовский государственный технический университет, Мариуполь, Украина
	R03-02

	        Шаферовский В.А., Серенко А.Н. Восстановление наплавкой деталей переменного сечения посредством программирования параметров режима. Приазовский государственный технический университет, Мариуполь, Украина
	R03-03

	        Хромов В.Н., Анненков В.В., Сенченков И.К. Математическое моделирование технологических процессов упрочнения, восстановления и изготовления деталей. Орловский государственный аграрный университет, Орел, Всероссийский научно-исследовательский институт технологии упрочнения, восстановления и изготовления деталей «Ремдеталь»,  Москва, Россия
	R03-04

	        Тополянский П.А., Соснин Н.А Методология разработки технологических процессов газотермического напыления защитных и износостойких покрытий. НПФ «Плазмацентр», Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, Россия
	R03-05

	        Тополянский П.А., Ермаков С.А., Смирнов А.Ю., Соснин Н.А. Новое поколение установок для порошковой плазменной наплавки-напыления (процесс РТА). НПФ «Плазмацентр», Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Россия, Санкт-Петербург
	R03-06

	        Ожегов Н.М. Плазменно-дуговые методы восстановления и упрочнения деталей, снижающие термическое воздействие на основной металл. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Санкт-Петербург, Россия
	R03-07

	        Пыкин Ю.А., Садчиков К.Г., Гостенин А.А., Шакуров С.А. Применение плазменно-порошковой наплавки для восстановления дисковых ножей. ООО НПП «Полигон», Екатеринбург, Россия
	R03-08

	        Балановский А.Е. Восстановление элементов стрелочных переводов в полевых условиях. НПФ «Плазмопротек», Иркутск, Россия
	R03-09

	        Евтушенко В.В. Применение порошковой проволоки для механизированной электродуговой наплавки. НПФ «Элна»,  Киев, Украина
	R03-10

	       Баркун А.А., Дьяченко В.И., Ивашко В.С. Исследования технологических методов  повышения долговечности деталей  энергонасыщенных тракторов «Белорус». ПО «Минский тракторный завод», Белорусский государственный аграрно-технический университет, Минск, Беларусь
	R03-11

	       Балдаев Л.Х.,  Быков А.В.,  Тишин В.М. Опыт применения технологии нанесения газотермических покрытий для ремонта и улучшения характеристик оборудования. ООО «Технологические системы защитных покрытий», Москва, Россия
	R03-12

	        Абачараев И.М., Абачараев М.М. Защита гребных винтов скоростных судов от кавитационной эрозии нанесением газотермических покрытий. Института физики Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Дагестан, Россия
	R03-13

	        Тополянский П.А. Напыление баббитовых покрытий  на вкладыши подшипников скольжения газовых турбин. НПФ «Плазмацентр», Санкт-Петербург, Россия
	R03-14

	        Хмелевская В.Б., Хамзин Р.М., Леонтьев Л.Б. Принципы выбора антифрикционного материала для подшипников скольжения. СПб государственный университет водных коммуникаций, Санкт-Петербург, Дальневосточная государственная морская академия, Владивосток, Россия
	R03-15

	        Пыкин Ю.А., Садчиков К.Г., Гостенин А.А., Сюкасев Г.М., Шакуров С.А. Технология изготовления биметаллических вкладышей подшипников скольжения. ООО НПП «Полигон», Уральский государственный технический университет – УПИ, Екатеринбург, Россия
	R03-16

	        Шаронов Е.А. Антифрикционные износостойкие покрытия на основе сплавов алюминий-олово и баббита. НПФ «Термотех», Санкт-Петербург, Россия
	R03-17

	        Марков А. Н. Технология  восстановления  рабочих  поверхностей  подшипников  скольжения  применением  композиционных  материалов. Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия, Санкт-Петербург, Россия
	R03-18

	        Дорохов А.Ф., Мирзабеков А.М. Повышение работоспособности и надежности подшипников скольжения коленчатых валов. Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Институт физики Дагестанского научного центра РАН, Махачкала,  Дагестан, Россия
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